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ACTA DE FINALIZACION DE PROYECTO DE INVESTIGACION

PROYECTO SEMILLA PIS-15-03
“Ohbtencion, caracterizacién y evaluacién de la biodegradabilidad de
biopolimeros formulados a partir de polidcido lactico y almidén
termoplastico”

En la ciudad de Quite D.M., a los veinte y nueve dias del mes de agosto del afio dos mil
dieciocho, comparecen a la celebracién de la presente Acta de Finalizacion del Proyecto
Semilla PIS-15-03 “Obtencién, caracterizacidon y evaluacién de Ia
biodegradabilidad de biopolimeros formulados a partir de polidcido lactico y
almidén termoplastico”, por una parte el Ph.D, Alberto Ceii Apoio en calidad de
Vicerrector de Investigacién y Proyeccidn Social de la Escuela Politécnica Nacional,
y por otra el M.Sc. Viadimir Valle en calidad de Director del Proyecto Semiila, al
tenor de lo siguiente:

i. ANTECEDENTES:

a) El4demayode 2015, al amparo de lo dispuesto por el Consejo de Investigacion
y Proyeccién Social (CIPS), mediante Resolucién Nro. 34, se aprueba el
cronograma para la convocatoria de proyectos de investigacién 2015,

b} Una vez realizado el proceso de evaluacion de los proyectos de investigacidn de
la convocatoria 2015, en sesion ordinaria del 21 de septiembre de 2015 y al
amparo de lo dispuesto por el CIPS, mediante Resolucidén Nro. 53, se resuelve
aprobar el informe final de los proyectos de investigacidn propuestos de la
convocatoria 2015, entre ellos el denominado: “Obtencidn, caracterizacion
y evaluacién de la biodegradabilidad de biopolimeros formulados a
partir de poliacido lactico y almiddén termopidstico” presentado por el
M. 5S¢, Viadimir Valle.

4. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

Cdédigoe de Proyecto PIS-15-03
Obtencién, caracterizacion y evaluacion de ia
Mombre del Proyecio biodegradabilidad de biopolimeros formulados a

partir de poliacido lactico y almiddn termoplastico
Director del Proyecto M.Sc. Viadimir Valle
Departamento de Ciencia de los Alimentos vy
Biotecnologia (DECAB)
Nuevos materiales
Eliminacion y reuso de residuos
Obtener, caracterizar y evaluar ia
Ohietivo biodegradabilidad de biopolimeros formulados a
partir de poliacido lactico y almiddn termoplastico.
e Inicio: 1 de abril de 2016
e Fin: 31 de marzo de 2017
Duracién del Proyecte « Fecha de fin prérroga ordinaria: 31 de enero de
2018
e Duracién total: 22 meses.
Entrega del Informe 14 marzo de 2018
Final

Departamento

Linea de Investigacién
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$ 14.848,00 USD ({{atorce mil ochotientos
cuarenta y ocho délares americanos, con 00/100)

$ 14.459,79 USD (Catorce mil cuatrogientos
cincuenta y nueve, con 78/100)

Presupusestc asignado

Presupuesto ejecutado

3. INFORME FINAL:

Mediante Memorando Nro. EPN-PIS-15-03-2018-0002-M del 14 de marzo del 2018,
sl M.Sc. Viadimir Valle, Director del Proyecto Semilla PIS-15-03, presenta el Informe
Final.

Mediante Memorando Nro. EPN-VIPS-2018-1777-M del 7 de agosto de 2018, ia
DIPS solicita correcciones al informe final.

Mediante Memorando EPN-PIS-15-03-2018-0005-M, del 13 de agosto de R0O18, el
Director del Provecte Semilla remite el Informe Final con las correcciones
solicitadas. El informe final es revisado por la DIPS v se anexa a la presenie acta vy
forma parte integrante de la misma, cuyas conclusiones, recomendaciones vy
productos generados son:

CONCLUSIONES:

a) Se obtuvieron laminas biopdlimericas homogéneas que presentaron apariencia
visual uniforme y con caracteristicas épticas deseables a nivel macrosgdpico.

b} La caracterizacién mecanica y térmica reflejaron un balance favorable de las
propiedades de las ldminas elaboradas. El grado de flexibilidad y miscibilidad
que éstas presentaron constituyen un importante parametro para sy posible
aplicacidén en el ambito de los biopolimeros.

¢) Los resultados obtenidos en la evaluacidén de bicdegradabilidad mugstran la
factibilidad del desarrcllc de este tipo de materiales gue contribuyan 2 la
solucién de la problematica asociada a los pldsticos tradicionales.

RECOMENDACIONES:

a) Evaluar el efecto del PLA co-polimerizado en las propiedades funciopales de
mezclas bio-poliméricas.
b} Estudiar mezclas bio-poliméricas empleando PLA de diferente peso mplecular,
asi como también otros agentes compatibilizantes v plastificantes.
¢) Analizar el efecto de otras variedades de almiddn nativo en el comportamiento
mecanico, térmico y de degradacion de mezclas PLA-almiddn.

PRODUCTOS:

1. Articulo enviado para revision: Viadimir Valle, Maria Belén Aldas: “Mezclas PLA-
almidén de oca compatibilizadas con PVA: evaluacidn mecanica, térmica y de
biodegradabilidad”; Revista DYNA(Spain} (Q3); ISSN-00127361.

2. Articulo publicado: Viadimir Valle, Katherine Encalada, Myrian Silva; “Estudio de
la Cera Carnauba como Compatibilizante en Mezclas Poli (acido factico}Almiddn
de Achira (Canna edulis); Revista Politécnica; ISSN 1390-0126.

PaginaZ de 3

Campus Politécnico “J. Rubén Orellana R /Av. Ladrdn de Guevara E11-253 / Telf. (593-2) 2 976300 Ext 1053/1062
Guilte-Ecuador




ESCUELA POLITECNICA NACIONAL A F

VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

e

ACTA DE FINALIZACION DE PROYECTO DE INVESTIGACION

3. Articule publicade: Viadimir Valle, Pamela Molina, Myrian Silva; Estudio

preliminar de compatibilizantes en mezclas PLA-almidon de achira (Canna
eduiis).

4. Proyecto de Titulacién de Ingenieria Agroindustriai: “Estudio de mezclas

biopoliméricas formuladas a partir de poliacido lactico y almidén de achira (canna
edulis)’; Pamela Molina; http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/18834;
octubre 2017.

5. Provecto de Titulacion de Ingenieria Agroindustrial: ” Valorizacién de la oca

(oxalis tuberosa) para la obtencion de mezclas biopoliméricas”; Myrian Silva
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/18865; octubre 2017,

6. Provecto de Titulacidn de Ingenieria Civil v Ambiental:” Evaluacidn de la

biodegradabilidad de biopolimeros formulados a partir de dcido polilactico (PLA)
con alimidoén de achira, banano v oca”; Erick Proafio;
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/18%912; noviembre 2017

7. Ponencia: Estudio por FTIR del PVA como agente de acoplamiento en mezclas

PLA y almiddn de achira {Canna edulis) en el XII Simposio Argentino de Polimeros
flevado & acabo del 18 al 20 de octubre de 2017 en Cérdoba-Argentina.

LIQUIDACION ECONOMICA:

El monto asignado al Proyecto Semilia PIS-15-03 fue de 14.848,00 USD (Catorce
mil ochocientos cuarenta y ocho délares americanos, con 00/100), de los cuales se
ejecutd el valor de 14.459,79 USD (Catorce mil cualrocientos cincuenta y nueve,
con 78/100), conforme el detalle emitido por la Unidad de Gestién de Investigaciéon
y Proyeccidn Social del Vicerrectorado de Investigacidn y Proyeccion Social, que se
adiunta a la presente Acta v forma parte integrante de la misma.

FINALIZACION:

Con la presente Acta se declara finalizado vy cerrado el Proyecto Semilla PIS-15-03
“Obtencién, caracterizacion y evaluacién de la biodegradabilidad de
biopofimeros formulados a partir de polidgcido ldctico vy almiddn
termopldstico”.

Para constancia de lo ejecutado y por estar de acuerdo con el contenido de la presente
Acta, las partes libre y voluntariamente suscriben la misma, en tres ejemplares de igual
contenido, tenor y valor legal.

Dado en la ciudad de Quito, D.M. a los veinte v nueve dias del mes de agosto del afio

dos

mil dieciocho.
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Y rector de Investigacidn Director del Provecto
y Proyeccidén Social PIS-15-03
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